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NOWYLAD

Instrukcja bezpiecznego stosowania
Poryzowanego torkretu anhydrytowego AG - 2

Nr 1/10/2009

Aktualizacja dnia 01.06.2021.

1. ZASTOSOWANIE

Poryzowany torkret anhydrytowy AG -2 stanowi suchg mieszanke gotowa do
stosowania po zarobieniu wodg z wodociggu bgdZ wodg kopalniana.
Sktad spoiwa oparty jest o naturalny siarczan wapnia w postaci mgczki anhydrytowej
oraz dodatkow aktywujacych, ktoére inicjujg proces poryzacji oraz skracajg czas
wigzania.
AG - 2 charakteryzuje sie :

- szybkim przyrostem objetosci,

- dobrg przyczepnoscig do podtoza,

- po zwigzaniu gazoszczelne

- odporne na dziatanie wysokich temperatur oraz agresywnego $rodowiska

- niepalne

- obojetne dla srodowiska.
Spoiwo przeznaczone jest do stosowania w podziemnych zaktadach gorniczych
metanowych i niemetanowych, zaliczonych do stopnia ,,a”,,,b” i ,,c”
niebezpieczenistwa wybuchu metanu, oraz klasy ,,A” i ,,B” niebezpieczeristwa
wybuchu pytu weglowego i sktonnosci do samozapalenia wegla.



Poryzowany torkret anhydrytowy AG-2 ma zastosowanie do:

- torkretowania wyrobisk gorniczych

- izolacji wyrobisk podziemnych

- doszczelniania tam

- wypetniania pustek pomiedzy obudowg a gérotworem

- w profilaktyce przeciwpozarowej.

Zaletg spoiwa jest fatwosc¢ stosowania, maty wspotczynnik tarcia, co wydtuza czas
eksploatacji urzadzen przygotowujacych i transportujgcych spoiwo.

Jest spoiwem mineralnym nie agresywnym na $rodowisko i matej zawartosci
krzemionki, co korzystnie wptywa na warunki pracy .

2. Wtasciwosci fizyko — mechaniczne

Torkret AG-2 charakteryzuje sie nastepujgcymi witasciwosciami:
2.1 Spoiwo suche

e Wyglad: biato-szary proszek

e Ciezar usypowy spoiwa 1,1-1,3 g/cm®
2.2 Spoiwo mokre

® Wspotczynnik woda/spoiwo 0,35-0,40

® Poryzacja - poczagtek 1-3 min.
® Poryzacja — koniec 9-11 min.
® \Wzrost objetosci 50% - 100%

2.3 Spoiwo po zwigzaniu
® Wytrzymatosé na zginanie po 28 dniach  0,4-0,8 MPa
® Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach  1,5-3,0 MPa

3. Technologia wykonywania prac

3.1 Czynnosci przygotowawcze
Do torkretowania wyrobiska gérnicze bez obudowy powinny by¢ poddane tzw.
,»»,obrywce” majgcej na celu usunigcie odspojonych skat gérotworu. W dalszej
kolejnosci nalezy powierzchnie wyrobiska odpyli¢ strugg mieszaniny wody i
sprezonego powietrza.
W zaleznosci od potrzeb zastosowania torkretu AG-2, wszystkie prace
przygotowawcze nalezy prowadzic zgodnie z technologig robot gérniczych.
Sprawdzi¢ droznosc i stan przewoddw zasilajgcych urzadzenia ktére bedg podawaty
spoiwo.
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3.2 Sposdb podawania i przerabiania spoiwa

Do przerabiania i wykonywania robét gérniczych ze spoiw anhydrytowych nalezy
stosowac urzgdzenia dopuszczone do pracy w podziemnych wyrobiskach gérniczych
np. ,,Polko”, pompy Srubowe MONO, torkretnice i inne urzadzenia podajgce zaprawe
woda/spoiwo dopuszczone do stosowania w kopalniach podziemnych.

W czasie naktadania torkretu nalezy wyregulowac doptyw wody do dyszy tak, aby nie
powstawato sptywanie materiatu z ocioséw i stropdw wyrobiska lub nie
wystepowato nadmierne zapylenie. Czas wigzania zalezny jest od warunkdow
klimatycznych panujgcych w miejscu stosowania. W warunkach duzej wilgotnoéci i
niskiej temperatury stosowac wspétczynnik wodny 0,35. W warunkach matej
wilgotnosci, suchego podfoza, wysokiej temperatury zwiekszyé wspoétczynnik wodny
do 0,40. Po zakoriczeniu prac nalezy wyczysci¢ urzadzenia i przewody transportowe a
puste worki papierowe wydac na powierzchnie kopalni.

4. Transport, magazynowanie, reklamacje

4.1 Pakowanie , przechowywanie i transport

Poryzowany torkret anhydrytowy AG-2 pakowany jest do workéw papierowych o
wadze 25kg i utozony na paletach drewnianych po 1 tonie .

Materiat na palecie zabezpieczony jest kapturem foliowym, ktéry ma na celu
zapobiegac przemieszczaniu sie workdw na palecie w czasie transportu i chroni¢
przed zawilgoceniem. .

Spoiwo nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zawilgoceniem.

Przed transportem spoiwa do wyrobisk podziemnych kopalni nalezy zdjg¢ folie
ostonowa z palety, poniewaz folia nie posiada badan trudnopalnosci

i elektrostatycznosci.

4.2 Trwatosé

Trwatos¢ spoiwa dla gérnictwa tj. przydatno$c¢ do stosowania, wynosi nie wiecej niz 6
miesiecy od daty produkcji podanej na workach.

4.3 Sposéb zamawiania i warunki reklamacji
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Spoiwo nalezy zamawiac u przedstawiciela handlowego lub bezposrednio
u producenta.

Reklamacje nalezy sktadaé pisemnie lub telefonicznie do producenta.

W tresci reklamacji nalezy uwzglednic:

- nazwe uzytkownika spoiwa

- numer i date produkcji reklamowanej partii produktu

- okreslenie wady reklamowanego materiatu
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- podac nazwisko osoby upowaznionej do prowadzenia rozméw w temacie reklamacji
Stosowanie spoiwa nie zgodnie z zaleceniami producenta wyklucza reklamacje.

Zasady BHP

Do wykonywania prac z poryzowanym torkretem AG-2 nalezy zatrudnia¢
pracownikow, ktdrzy zapoznali sie z instrukcjg bezpiecznego stosowania
poryzowanego torkretu anhydrytowego AG-2, instrukcjg obstugi urzadzen do
transportu i przerabiania spoiwa oraz technologig roboét gérniczych na stanowisku
pracy.
W trosce o zdrowie pracownikow, podczas wykonywania prac z torkretem AG-2,
nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

e Stosowac kompletng odziez roboczg

e Uzywac rekawic roboczych z materiatu nieprzepuszczalnego

e Stosowac ochrone drég oddechowych — maski przeciwpytowe typu P2

e Chroni¢ oczy stosujgc okulary ochronne z bocznymi ostonami

e Zabrania sie nadmiernego rozpylania spoiwa

e Zachowywad droinos¢ przewodow wysokocisnieniowych i dysz

e Zabrania sig przebywania w osi dyszy natryskowej

e Nie spozywac positkdw podczas wykonywania prac ze spoiwem

e Nie zatrudnia¢ pracownikéw uczulonych na sktadniki spoiwa.

Rodzaje zagrozenia i pierwsza pomoc
Odnosnie zagrozen nalezy zapoznad sie z kartg charakterystyki AG — 2.
Na opakowaniu produktu umieszczone sg informacje o zagrozeniach

- zawiera cement

H318 — powoduje powazne uszkodzenie oczu

H317 - moze powodowac reakcje alergiczng skory

P102 - chronic przed dzie¢mi

P261 - nie wdycha¢d pytu

P280 - stosowac odziez i rekawice ochronne oraz okulary lub ochrone twarzy
P303, P361, P353 w przypadku kontaktu ze skorg zdjgé zanieczyszczong odzie:.
Sptukac skére strumieniem wody.

P333,P313 w przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki — zasiegnaé
porady lekarza.

P305, P351, P338 w przypadku przedostania sie substancji pylistej do oka,
nalezy przemy¢ oko wodg destylowang lub czystg wodg. Czynno$é tg powtarzad
az pozbedziemy sie zanieczyszczenia. Zasiegngc porady lekarskiej.
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Przy przypadkowym spozyciu skontaktowac sie telefonicznie z najblizszym
osrodkiem leczenia ostrych zatrué podajgc sktad chemiczny .
Oddziat Toksykologii z Regionalnym Os$rodkiem Ostrych Zatrué
ul. Koscielna 13 41- 200 Sosnowiec , telefon 322661142 lub 32 266 08 85 89.

6.Dopuszczenia do stosowania w podziemnych zaktadach

gorniczych

Poryzowany torkret AG-2 jest spoiwem mineralnym i nie podlega specjalnemu
dopuszczeniu przez WUG. Posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez PZH,
oraz CERTYFIKAT uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczerstwa

wydanym przez GIG.
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